
SCHEDA RIVESTIMENTO — UPHOLSTERY DATA SHEET 1—bodema.it

CATEGORY

0 cm

1 cm

2 cm

Origine
Origin

Europa: Francia, Germania 
Europe: France (Brittany), Germany

Concia
Tanning

Minerale 
Mineral tanning

Spessore
Thickness 1,3 mm

Dimensione media m2

Average size sqm
6,0

Rifinizione
Finish

Resistente ai liquidi a base di acqua 
Resistant to water spills

Solidità del colore alla luce 
Fastness to light

EN ISO 105 B02: 4 / 5

Certificazione
Certification

BS 5852 Source 0 e 1 – TB 117-2013

NABUK

MAP 4-5

NABUK 
100% PELLE BOVINA / 100% BULLS LEATHER


